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SVN  ·  DECOR Crystal
Priprava podlage: 
1. Podlaga mora biti trdna, suha in čista, brez slabo vezanih delcev, prahu, oljnih madežev in druge  umazanije.
2. Površine zgladimo z izravnalno maso  iz družine JUBOLIN. Pustimo 12h, da se posuši. Posušen sloj pobrusimo in odprašimo.
Izdelava tehnike: 
1. DECOR Primer (fine quartz) niansiramo v enakem odtenku kot DECOR Crystal, na JUMIX mešalnicah po barvni karti DECOR Cystal (JUK). Nanesemo 

na površino z valjčkom ali čopičem v enem nanosu. Pustimo, da se suši 4-5h. 
2. V DECOR Crystal (0,65l) vmešamo bleščice DECOR Crystals (26g). Mešanico nanesemo na pripravljeno podlago s čopičem, valjčkom ali airless 

brizganjem. 
3. Po potrebi nanašamo tudi drugi nanos. Čas sušenja med prvim in drugim nanosom je  od 4–6 ur.

HRV  ·  DECOR Crystal
Priprema podloge:
1. Podloga mora biti suha, čvrsta, čista, bez slabo vezanih dijelova, masnih mrlja i sličnih nečistoća. 
2. Površine zagladimo masom za izravnavanje JUBOLIN. Sušenje 12 h, osušeni sloj obrusimo i otprašimo.
Izrada tehnike:
1. DECOR Primer (fine quartz) nijansiramo u istu nijansu kao DECOR Crystal po ton karti DECOR Crystal. Nanosimo na površinu valjkom ili kistom u 

jednom nanosu. Vrijeme sušenja 4-5h.
2. U DECOR Crystal 0,65l umiješamo DECOR Crystals (26g). Pripremljenu boju nanosimo na suhu podlogu kistom, valjkom ili airless agregatom u 1-2 

nanosa. Vrijeme sušenja između nanosa je 4-6 h.

SRB/BIH/MNE  ·  DECOR Crystal
Priprema podloge:
1. Podloga mora da bude čvrsta, suva i čista, bez slabo vezanih čestica, prašine, masnih mrlja i druge  prljavštine.
2. Površine gletujemo masom za izravnavanje iz familije JUBOLIN. Pustimo 12 časova da se osuši. Posušeni sloj izbrusimo i uklonimo prašinu. 
Izrada tehnike:
1. DECOR Primer (fine quartz) nijansiramo u istoj nijansi kao DECOR Crystal, na JUMIX mešalicama po ton karti DECOR Crystal (JUK). Pomoću 

valjka, četke ili airless mašine nanesemo u jednom sloju. Ostavimo da se osuši 4-5h.
2. U DECOR Crystal (0,65 l) umešamo šljokice/glitter DECOR Crystals (26 g). Smešu nanosimo na pripremljenu podlogu pomoću četke, valjka ili 

airless špricanjem. 
3. Po potrebi, apliciramo i drugu ruku. Vreme sušenja između prvog i drugog nanošenja je od 4–6 časova.

CZE  ·  DECOR Crystal
Příprava podkladu:
1. Podklad musí být pevný, suchý a čistý, bez nesoudržných částic, prachu, mastných skvrn a jiných nečistot.
2. Povrch vyrovnáme některou z vyrovnávacích hmot z řady JUBOLIN. Necháme 12 hodin schnout. Suchou vrstvu zbrousíme a zbavíme prachu.
Technika aplikace:
1. DECOR Primer (fine quartz) se natónuje na stejný odstín jako DECOR Crystal, na tónovacích stanicích JUMIX podle vzorníku DECOR Crystal 

(JUK). Válečkem nebo štětcem naneseme v jedné vrstvě. Necháme schnout 4 až 5 hodin.
2. Do materiálu DECOR Crystal (0,65l) zamícháme třpytky DECOR Crystals (26 g). Směs se nanáší na připravený podklad štětcem, válečkem nebo 

stříkáním airless zařízením.
3. Podle potřeby stejným způsobem naneseme druhou vrstvu. Doba schnutí mezi první a druhou vrstvou je 4 – 6 hodin.

HUN  ·  DECOR Crystal
Alapfelület előkészítése:
1. Az alapfelület legyen szilárd, száraz és tiszta, gyengén tapadó részektől, portól, zsíros foltoktól és egyéb szennyeződésektől mentes.
2. Egyenlítse ki a felületeket a JUBOLIN termékcsalád egyik termékével. Hagyja 12 órát száradni. A megszáradt réteget csiszolja meg és 

pormentesítse.
A technika kivitelezése:
1. A DECOR Primer fine quartz ugyanabban a színárnyalatban legyen színezve, mint a DECOR Crystal, JUMIX színkeverőgépeken, DECOR Crystal 

(JUK) színkártya szerint. Egy rétegben vigye fel a DECOR Primer fine quartz anyagot, henger vagy ecset segítségével. Hagyja száradni min. 4-5 
órán keresztül.

2. A DECOR Crystals glittert (26 g) keverje el alaposan a DECOR Crystal-ban (0,65 l). Az összekevert terméket vigye fel az előkészített felületre, 
ecset, henger vagy airless festékszóró segítségével.

3. Amennyiben szükségesnek látja, vigyen fel egy második réteget is. Az első és a második réteg felhordása közötti száradási idő: 4-6 óra.

GBR  ·  DECOR Crystal
Surface preparation:
1. The substrate must be solid, dry and clean, without badly adhered particles, dust, oil stains and other filth.
2. The substrate is smoothed with a levelling compound from the JUBOLIN family. Let it dry for 12 hours. Dried coat is grinded, and dust is 

removed. 
Preparation of technique:
1. DECOR Primer (fine quartz) is tinted in the same colour shade as DECOR Crystal, at JUMIX tinting stations, according to DECOR Crystal colour 

chart (JUK). Apply it in one coat, by using a roller or brush. Let it dry for 4 to 5 hours.
2. Mix DECOR Crystals glitter (26 g) into DECOR Crystal (0.65 l). The compound is applied onto prepared substrate by using a brush, roller or by 

airless spraying. 
3. If necessary, apply also the second coat. Drying time between the first and second coat is 4–6 hours.
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DECOR Primer fine quartz CRYSTAL 518E
DECOR Crystal CRYSTAL 518E

DECOR Primer fine quartz CRYSTAL 524G
DECOR Crystal  CRYSTAL 524G

DECOR Primer fine quartz BASE
DECOR Crystal BASE
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DECOR Primer fine quartz CRYSTAL 512E
DECOR Crystal CRYSTAL 512E

DECOR Primer fine quartz CRYSTAL 513E
DECOR Crystal CRYSTAL 513E

DECOR Primer fine quartz CRYSTAL 514E
DECOR Crystal CRYSTAL 514E

DECOR Primer fine quartz CRYSTAL 514F
DECOR Crystal CRYSTAL 514F

DECOR Primer fine quartz CRYSTAL 513F
DECOR Crystal CRYSTAL 513F

DECOR Primer fine quartz CRYSTAL 512F
DECOR Crystal CRYSTAL 512F

DECOR Primer fine quartz CRYSTAL 511G
DECOR Crystal CRYSTAL 511G

DECOR Primer fine quartz CRYSTAL 512G
DECOR Crystal CRYSTAL 512G

DECOR Primer fine quartz CRYSTAL 513G
DECOR Crystal CRYSTAL 513G

DECOR Primer fine quartz CRYSTAL 514G
DECOR Crystal CRYSTAL 514G

DECOR Primer fine quartz CRYSTAL 514H
DECOR Crystal CRYSTAL 514H

DECOR Primer fine quartz CRYSTAL 513H
DECOR Crystal CRYSTAL 513H

DECOR Primer fine quartz CRYSTAL 512H
DECOR Crystal CRYSTAL 512H

DECOR Primer fine quartz CRYSTAL 511H
DECOR Crystal CRYSTAL 511H

DECOR Primer fine quartz CRYSTAL 529E
DECOR Crystal CRYSTAL 529E

DECOR Primer fine quartz CRYSTAL 530E
DECOR Crystal CRYSTAL 530E

DECOR Primer fine quartz CRYSTAL 530F
DECOR Crystal CRYSTAL 530F

DECOR Primer fine quartz CRYSTAL 529F
DECOR Crystal CRYSTAL 529F

DECOR Primer fine quartz CRYSTAL 528F
DECOR Crystal CRYSTAL 528F

DECOR Primer fine quartz CRYSTAL 527F
DECOR Crystal CRYSTAL 527F

DECOR Primer fine quartz CRYSTAL 527G
DECOR Crystal CRYSTAL 527G

DECOR Primer fine quartz CRYSTAL 528G
DECOR Crystal CRYSTAL 528G

DECOR Primer fine quartz CRYSTAL 529G
DECOR Crystal CRYSTAL 529G

DECOR Primer fine quartz CRYSTAL 530G
DECOR Crystal CRYSTAL 530G

DECOR Primer fine quartz CRYSTAL 527H
DECOR Crystal CRYSTAL 527H

DECOR Primer fine quartz CRYSTAL 528H
DECOR Crystal CRYSTAL 528H

DECOR Primer fine quartz CRYSTAL 529H
DECOR Crystal CRYSTAL 529H

DECOR Primer fine quartz CRYSTAL 530H
DECOR Crystal  CRYSTAL 530H

DECOR Primer fine quartz CRYSTAL 523E
DECOR Crystal CRYSTAL 523E

DECOR Primer fine quartz CRYSTAL 525E
DECOR Crystal CRYSTAL 525E

DECOR Primer fine quartz CRYSTAL 526E
DECOR Crystal CRYSTAL 526E

DECOR Primer fine quartz CRYSTAL 526F
DECOR Crystal CRYSTAL 526F

DECOR Primer fine quartz CRYSTAL 525F
DECOR Crystal CRYSTAL 525F

DECOR Primer fine quartz CRYSTAL 523F
DECOR Crystal  CRYSTAL 523F

DECOR Primer fine quartz CRYSTAL 523G
DECOR Crystal CRYSTAL 523G

DECOR Primer fine quartz CRYSTAL 525G
DECOR Crystal CRYSTAL 525G

DECOR Primer fine quartz CRYSTAL 526G
DECOR Crystal CRYSTAL 526G

DECOR Primer fine quartz CRYSTAL 523H
DECOR Crystal CRYSTAL 523H

DECOR Primer fine quartz CRYSTAL 525H
DECOR Crystal CRYSTAL 525H

DECOR Primer fine quartz CRYSTAL 526H
DECOR Crystal CRYSTAL 526H

DECOR Primer fine quartz CRYSTAL 522E
DECOR Crystal CRYSTAL 522E

DECOR Primer fine quartz CRYSTAL 521E
DECOR Crystal CRYSTAL 521E

DECOR Primer fine quartz CRYSTAL 521F
DECOR Crystal CRYSTAL 521F

DECOR Primer fine quartz CRYSTAL 522F
DECOR Crystal CRYSTAL 522F

DECOR Primer fine quartz CRYSTAL 522G
DECOR Crystal CRYSTAL 522G

DECOR Primer fine quartz CRYSTAL 521G
DECOR Crystal CRYSTAL 521G

DECOR Primer fine quartz CRYSTAL 521H
DECOR Crystal CRYSTAL 521H

DECOR Primer fine quartz CRYSTAL 522H
DECOR Crystal CRYSTAL 522H

DECOR Primer fine quartz CRYSTAL 518E
DECOR Crystal CRYSTAL 518E

DECOR Primer fine quartz CRYSTAL 517E
DECOR Crystal CRYSTAL 517E

DECOR Primer fine quartz CRYSTAL 515E
DECOR Crystal CRYSTAL 515E

DECOR Primer fine quartz CRYSTAL 515F
DECOR Crystal CRYSTAL 515F

DECOR Primer fine quartz CRYSTAL 517F
DECOR Crystal CRYSTAL 517F

DECOR Primer fine quartz CRYSTAL 518F
DECOR Crystal CRYSTAL 518F

DECOR Primer fine quartz CRYSTAL 518G
DECOR Crystal CRYSTAL 518G

DECOR Primer fine quartz CRYSTAL 517G
DECOR Crystal CRYSTAL 517G

DECOR Primer fine quartz CRYSTAL 515G
DECOR Crystal CRYSTAL 515G

DECOR Primer fine quartz CRYSTAL 515H
DECOR Crystal CRYSTAL 515H

DECOR Primer fine quartz CRYSTAL 517H
DECOR Crystal CRYSTAL 517H

DECOR Primer fine quartz CRYSTAL 518H
DECOR Crystal CRYSTAL 518H

SVN: Končni izgled odtenka je odvisen od vrste aplikativnega orodja, dekorativne tehnike in kota opazovanja. HRV: Prikaz nijansi je informativan. 
Na konačni izgled nijanse utječe vrsta alata, način izrade tehnike i kut gledanja. SRB/BIH/MNE: Na konačni izgled na nijansu utiče vsta alata za 
nanošenje, dekorativna tehnika kao i kut motrenja. CZE:  Konečný vzhled odstínu závisí na použitém aplikačním náčiní, dekorativní technice 
a úhlu pohledu. HUN: A színárnyalat végső megjelenését befolyásolja a felvitelre használt eszköz, a dekorációs technika és a megfigyelési szög. 
GBR: The final appereance the following factors influence the colour shade: type of application tool, decorative technique and well as the 
observation angle. 


